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Wir sind DER Partner

Seit 1664 gibt es das Familienunternehmen Welser. Was einst als Pfannenschmiede in Ybbsitz
begann, ist heute - dank der Fokussierung auf die Herstellung rollgeformter offener Spezialprofile,
geschweibter Profilrohre und kompletter Baugruppen aus Stahl, Edelstahl und Nichteisenmetallen -
einer der grébten und modernsten Profilierbetriebe mit Technologiezentrum, Produktionsstandorten
in Osterreich, Deutschland und in den USA sowie Verkaufsniederlassungen rund um den Globus.

e > 360 Jahre Erfahrung im Metallsektor

e >25000 realisierte Profilquerschnitte

e Gesamtbetriebsflache von ber 784.000 m2
e > 75 Profilierstrafden

e Alles aus einer Hand




Unsere Starken:

* Bestnoten in puncto Mabhaltigkeit,
Festigkeit, Geradheit und Verdrehung

* Planungssicherheit durch
regelmé&Bige Walzkampagnen

» Anspruchsvolle Lochbilder fir
hohe Modularitat

* Wiederholgenauigkeit fir die
Weiterverarbeitung

* Wirtschaftliche Herstellung
grofer Llosmengen

Unser Produktprogramm fiir Hindler und Hersteller baut auf:

* cine definierte, hochwertige Stahlgiite
* eine optimierte Oberflédche Zink-Magnesium
* zertifizierte Materiallieferanten
» ausgewdbhlte Profilquerschnitte in Top-Qualitét mit engsten Toleranzen
* definierte Lieferléngen
 standardisierte Verpackungen zum idealen Stapeln, Transportieren und Lagern
* festgelegte Bestellprozesse und Lieferzeiten inkl. Rickverfolgbarkeit
(vom Vormaterial bis zum Endproduki)




Veredelte Feinbleche

Zink-Magnesium-veredelte Feinbleche sind nicht nur dinner und besténdiger - sie bieten in vielen
Anwendungsfdllen eine deutlich bessere Korrosionsbestandigkeit als Feinbleche mit bisher tblichen
Zinkiberzigen und noch dazu hervorragende Lackunterwanderungseigenschaften.

Die legierung des Zink-Magnesium-Uberzugs enthalt neben Zink Anteile von Magnesium und
Aluminium in der Summe von bis zu acht Prozent. Der hervorragende Korrosionsschutz beruht auf
dem Zusammenspiel von zwei wesentlichen Mechanismen:

* dem kathodischen Schutz und

* der Barrierewirkung

Der generelle kathodische Schutz eines Zink-Magnesium-Uberzugs ist vergleichbar mit dem des
konventionellen Zink-Uberzugs. Allerdings - und das macht den Unterschied aus - bildet das
Zink-Magnesium- Aluminium-Gemisch bei der Blankkorrosion zusétzlich eine sehr dichte, kompakte
und geordnete Deckschicht aus. Sie besitzt eine deutlich verbesserte Barrierewirkung gegen fort-
schreitende Korrosion. Die Folge: Mit Zink-Magnesium wird je nach Korrosionsangriff gegeniber
Zink nur die Halfte der Uberzugsdicke benstigt.




Uberziige im Salzspriih-Nebeltest
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Ausgezeichnete Korrosionsschutzwirkung, vor allem in salzhaltiger Umgebung
Keine Einschrankung bei der Produkigestaltung und den Produkteigenschaften hinsichtlich

Korrosionsbestéandigkeit
Materialersparnis bei gleicher Korrosionsschutzwirkung
Fahigkeit zur ,Selbstheilung” an Schnittkanten und bei Kratzern

Vielfach verbesserte Umformbarkeit durch hértere Oberfléche mit geringerem Abrieb
Reduzierter Reinigungsaufwand fir Werkzeuge bzw. minimierte Entsorgungsmengen durch

fallweisen Verzicht auf Emulsion beim Herstellprozess
Verlangerte lebens- und Nutzungsdauer der Produkte
Finsparung wertvoller Ressourcen

Umweltfreundliche und energieeffiziente Produktion

Quelle: StahHnformations-Zentrum, 40039 Disseldorf



Unser Service
Leistungen tber das Profil hinaus

Einfache
Bestellprozesse

Kompetente
Beratung

Zuverlassiger Transport
mit standardisierten
Verpackungen




Zertifizierte
Materiallieferanten

Zertifizierte
Qualitatsstandards

B| Planungssicherheit
B durch regelmaRige
Walzkampagnen
Transparente Prozesse
inkl. Riickverfolgbarkeit



Unser Produktportfolio
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Aktuell verfiigbare Langen:
5.000 mm, 6.000 mm und 7.000 mm




Vierkantprofil

ehobel.t
743 Materialstérke: 2 mm
Produkinummer: PPO0O09057-2
Gewicht: 2,36 kg/Ifm
B . Mechanische Kennwerte:
i I Ix 714 cm?*
! | ly 714 cm*
% | I 2 Wx 3,6 cm®
Q| - - I Wy 3,6 cm®
i I Léngentoleranz: O /+ 3 mm
i | Material: Zink Magnesium
T —— ' $250 GD.ZM 130 MA
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: 50 Stk.
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Berechnungsdiagramm nur illustrativ. Farblich dargestellt sind die Mittelwerte (Gleichlast gelenkig - starr] der Belastungs-

falle. Bei der Berechnung wurde das schweéichste Tréigheitsmoment verwendet.
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Vierkantprofil

—

gehobelt

Materialstdrke: 2 mm
Produktnummer: PPO0O03903-2

Gewicht: 2,36 kg/Ifm
Mechanische Kennwerte:
Ix 9,75 cm*
ly 4,37 cm*
W 3,9 cm?®
Wy 2,9 cm?
Léngentoleranz: O /+ 3 mm
Material: Zink Magnesium
S250 GD.ZM 130 MA
Menge pro Verpackung:
50 Stk.
. Bunde a 50 StOck
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Berechnungsdiagramm nur illustrativ. Farblich dargestellt sind die Mittelwerte (Gleichlast gelenkig - starr) der Belastungs- L | | ;
falle. Bei der Berechnung wurde das schweéichste Tréigheitsmoment verwendet. .
=]
1
250
285
L >2.600mm <7, 500ms 4
I E— E—
g 18 2500 |

HO

1




Nutrohr

. 47.6) Materialstérke: 0,8 mm
[ 546 103 Produktnummer: PP0O005589-0.8
[A] =2 ' Gewicht: 1,07 kg/Ifm
: g
Mechanische Kennwerte:
% 3,6 cm*
ly 3,26 cm’
Wx 1.4 cm?
Wy 1,4 cm?
Léngentoleranz: O /+ 3 mm
Material: Zink Magnesium
S250 GD.ZM130 MA
Menge pro Verpackung:

46 Stk.
Ra=0.39mm
Belastungsdiagramm: Bunde & 46 StGck
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Berechnungsdiagramm nur illustrativ. Farblich dargestellt sind die Mittelwerte (Gleichlast gelenkig - starr) der Belastungs- 335
falle. Bei der Berechnung wurde das schweéichste Tréigheitsmoment verwendet. 370
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Nutrohr

Materialstérke: 1 mm
oy 103 Produkinummer: PPOO0O/117/-1
#2611 0.2 — Gewicht: 1,73 kg/Ifm
¥ 57“3* Mechanische Kennwerte:
‘ / x 10,67 cm*
ly 9,42 cm?
‘ W 3,1 cm?
| Wy 3,0cm?®
Léngentoleranz: O /+ 3 mm
}/ Fldche plan o . .
— max. 0.1 konkav Material: Zink Magnesium
hy 12702 sl $250 GD.ZM130 MA
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Berechnungsdiagramm nur illustrativ. Farblich dargestellt sind die Mittelwerte (Gleichlast gelenkig - starr) der Belastungs- 230
falle. Bei der Berechnung wurde das schweéichste Tréigheitsmoment verwendet. B 480 B
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Nutrohr

Belastungsdiagramm:

Drarchbiegung [mm]
= B oW

1 D0 0

Berechnungsdiagramm nur illustrativ. Farblich dargestellt sind die Mittelwerte (Gleichlast gelenkig - starr] der Belastungs-
falle. Bei der Berechnung wurde das schweéichste Tréigheitsmoment verwendet.
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Materialstdrke: 1 mm
Produktnummer: PPO000992-1
Gewicht: 1,89 kg/Ifm
Mechanische Kennwerte:
Ix 14,28 cm*
ly 13,00 cm*
Wx 3,8 cm?®
Wy 3,7 cm?®
Léngentoleranz: O /+ 3 mm
Material: Zink Magnesium

S250 GD.ZM130 MA
Menge pro Verpackung:

53 Stk.

— N

o0y SPamnwELe [mm

2|
o g
2
!
L S95 A
L > 2.600mm £ 7.500mm
Es T . =
E b 3
= } _%
gl N 2500 i
— @




Nutrohr

Berechnungsdiagramm nur illustrativ. Farblich dargestellt sind die Mittelwerte (Gleichlast gelenkig - starr] der Belastungs-

falle. Bei der Berechnung wurde das schweéichste Tréigheitsmoment verwendet.

Materialstdrke: 1 mm
Produktnummer: PPOO08362-1
Gewicht: 2,08 kg/Ifm
Mechanische Kennwerte:
Ix 19,62 cm*
ly 17,65 cm?
Wx 4,7 cm?
Wy 4.6 cm®
Léngentoleranz: O /+ 3 mm
Material: Zink Magnesium
S$250 GD.ZM 130 MA
Menge pro Verpackung:
46 Stk.
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Nutrohr

Materialstdrke: 1,25 mm
Produktnummer: PPO008362-1.25

Gewicht: 2,60 kg/Ifm
Mechanische Kennwerte:
x 24,64 cm*
ly 22,27 cm?
Wx 59 cm®
Wy 57 cm?
Léngentoleranz: O /+ 3 mm
Material: Zink Magnesium
S250 GD.ZM 130 MA
Menge pro Verpackung:
46 Stk.
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Berechnungsdiagramm nur illustrativ. Farblich dargestellt sind die Mittelwerte (Gleichlast gelenkig - starr) der Belastungs-

falle. Bei der Berechnung wurde das schweéichste Tréigheitsmoment verwendet.
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Nutrohr

Materialstdrke: 1 mm
Produktnummer: PPO0O05063-1
Gewicht: 2,08 kg/Ifm
Mechanische Kennwerte:
Ix 19,51 cm*
ly 17,64 cm’
W 4,7 cm?®
Wy 4,6 cm®
Léngentoleranz: O /+ 3 mm
Material: Zink Magnesium
S250 GD.ZM 130 MA
Menge pro Verpackung:
46 Stk.
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Berechnungsdiagramm nur illustrativ. Farblich dargestellt sind die Mittelwerte (Gleichlast gelenkig - starr) der Belastungs- L 510 i
585

falle. Bei der Berechnung wurde das schweéichste Tréigheitsmoment verwendet.
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Nutrohr

Materialstdrke: 1,25 mm
Produktnummer: PPO0O05063-1.25

Gewicht: 2,60 kg/Ifm
Mechanische Kennwerte:
Ix 24,58 cm*
ly 22,26 cm’
Wx 59 cm®
Wy 57 cm®
Léngentoleranz: O /+ 3 mm
Material: Zink Magnesium
S$250 GD.ZM130 MA
Menge pro Verpackung:
46 Stk.
Bunde a 45 StOck
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Berechnungsdiagramm nur illustrativ. Farblich dargestellt sind die Mittelwerte (Gleichlast gelenkig - starr) der Belastungs- 8[ . [
falle. Bei der Berechnung wurde das schwiichste Tragheitsmoment verwendet. - 580 -
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Nutrohr

(84.5)
gehobalt
{43+ Materialstérke: 1 mm
Produkinummer: PPO009219-1
! Gewicht: 2,26 kg/Ifm
I .
Mechanische Kennwerte:
Ix 25,39 cm*
! ly 22,92 cm?
Wx 56 cm?
o) Wy 54 cm®
< Ladngentoleranz: O/ + 3 mm
o8] . . .
\ -~ Material: Zink Magnesium
A=
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Berechnungsdiagramm nur illustrativ. Farblich dargestellt sind die Mittelwerte (Gleichlast gelenkig - starr) der Belastungs- T /] ¢
falle. Bei der Berechnung wurde das schweéichste Tréigheitsmoment verwendet. ! g. .
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Nutrohr

(g85)
Materialstdrke: 1,25 mm
Produkinummer: PPO009219-1.25
Gewicht: 2,83 kg/Ifm
Mechanische Kennwerte:
Ix 31,98 cm*
ly 28,92 cm?
Wx 71 cm?
1.25 o Wy 6,8 cm?
| o Léngentoleranz: O /+ 3 mm
Material: Zink Magnesium
S250 GD.ZM 130 MA
p Menge pro Verpackung:
n 39 Sik.
ol
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Berechnungsdiagramm nur illustrativ. Farblich dargestellt sind die Mittelwerte (Gleichlast gelenkig - starr] der Belastungs-

falle. Bei der Berechnung wurde das schweéichste Tréigheitsmoment verwendet.
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Nutrohr

(99.8)

Materialstdrke: 1,5 mm
Produkinummer: PP0015925-1.5
Gewicht: 3,91 kg/Ifm
Mechanische Kennwerte:
x 61,64 cm*
ly 56,38 cm?
W 11,7 cm?®
Wy 11,3 cm?®
Léngentoleranz: O /+ 3 mm
Material: Zink Magnesium
S250 GD.ZM 130 MA
Menge pro Verpackung:
46 Stk.
100
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Berechnungsdiagramm nur illustrativ. Farblich dargestellt sind die Mittelwerte (Gleichlast gelenkig - starr) der Belastungs- S 700 -
falle. Bei der Berechnung wurde das schweéichste Tréigheitsmoment verwendet. 800
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Optinutrohr

P shobets Materialstarke: 1 mm
% N 43¢ * Produkinummer: PPOO17171-1
© Gewicht: 2,52 kg/Ifm
R . Mechanische Kennwerte:
U RN Ix 23,48 cm
) | \ ly 23,48 cm”
f r\\ _ ~ 1 Wx 58 cm®
g | -~ g % | Wy 5,8 cm?
\ 2, [(e\ %) Ladngentoleranz: O/ + 3 mm
\\ R ’ Material: Zink Magnesium
&, @ S S 5250 GD.ZM130 MA
- @7 Menge pro Verpackung:
I ~ [ 46 Stk.
g *%5 19 4 d'_\ﬁ‘
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Berechnungsdiagramm nur illustrativ. Farblich dargestellt sind die Mittelwerte (Gleichlast gelenkig - starr) der Belastungs- 560
falle. Bei der Berechnung wurde das schwiichste Tréigheitsmoment verwendet. - 605
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Optinutrohr

Materialstdrke: 1,25 mm
Produktnummer: PPOO1/171-1.25

Gewicht: 3,13 kg/Ifm
Mechanische Kennwerte:
Ix 29,63 cm*
ly 29,63 cm’
N Wx 73 cm?®
o Wy 72 cm?
© Léngentoleranz: O /+ 3 mm
Material: Zink Magnesium
5250 GD.ZM130 MA
Menge pro Verpackung:
39 Stk.

Bunde a 39 Stock
3 Reihen o 7 StOck
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Berechnungsdiagramm nur illustrativ. Farblich dargestellt sind die Mittelwerte (Gleichlast gelenkig - starr) der Belastungs- - 252 -

falle. Bei der Berechnung wurde das schweéichste Tréigheitsmoment verwendet.
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Neben unseren Sonnenschutz-Standard-Profilen bieten wir . l

Ihnen auch gerne individuelle Profillésungen an. ‘.‘

Mehr als 2.400 Mitarbeiter in den Produktionsstétten Ybbsitz (A), Gresten (A), Bénen (D) und Valley City (USA)
sowie in den Verfriebsniederlassungen sind taglich im Einsatz, um die Anforderungen internationaler Kunden aus
verschiedensten Branchen optimal umzusetzen.

Welser Profile GmbH
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